
N . 

del

CLIENTE

CUSTOMER
KUNDE
CLIENT

ORDINE

ORDER
AUFTRAG
COMMANDE

PRODOTTO

PRODUCT
PRODUKT
PRODUIT

KROKAR D.O.O.
 
SPODNJI PLAVZ, 28
 SI-4270 JESENICE

Numero

del

114-NAR-24-0698

17/06/24

SPEDIZIONE

DELIVERY
VERSAND
EXPEDITION

CONFERMA D'ORDINE

ORDER CONFIRMATION
AUFTRAGSBESTAETIGUNG
CONFIRMATION DE COMMANDE

COLATA

HEAT
CHARGE
COULEE

PIATTO  TRAF. S235JRC 90,00 x 25,00 L= 3050

 

EN 10277:2018                  EN 10025-2

C5565

 

Numero

del

C24004868

17/06/24

Bolla n.

del

003972

26/06/24

Kg. 540 fasci N. 2

ANALISI CHIMICA / CHEMICAL COMPOSITION / CHEMISCHE ANALYSE / ANALYSE CHIMIQUE

NOTE:

Si certifica che i risultati delle prove sono conformi all'ordine / We certify that the test results complies with the order
Certificato generato in formato elettronico, l'originale è archiviato presso la nostra sede / Certificate released in electronic format, the original is stored in our office

C240602318

26/06/24

RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT
WERKZEUGNIS
RELEVÉ DE CONTRÔLE

 

According to EN 10204:2004-2.2

ATTENZIONE: conservare i cartellini per la tracciabilità del materiale
ATTENTION: please store material lables in order to preserve its traceability

METALLURGICA ALTA BRIANZA S.p.A.
IL RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ

Sig. GIOVANNI POZZI

N.C. 72155011 ORIGINE UE (IT)

C         Si        Mn        P         S         Cr        Mo

0,100     0,169     0,602     0,019     0,005     0,149     0,051

Ni        Cu        N

0,208     0,356     0,009

 

 

 

 

 

 

 


